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Sita molekularne

Agencja Techniczno Handlowa INTech A.A. Kramarczyk Sp. J.
32 - 080 Zabierzów, ul. Szlachecka 1
tel. 12  257 99 75, 12 283 09 40; fax. 12 257 99 75
Internet: www.intech.krakow.pl; poczta elektroniczna: info@intech.krakow.pl  

PRODUKT 1 
Producent: NEDEX KIMYA
Nazwa i typ wyrobu: NEDEX NA3S: Nanomol, Neomol, Zeolan
Podstawowe dane techniczne: 
Dostępne trzy rodzaje granulacji NEDEX: (0,5 - 0,8 mm), (1,0 - 1,5 mm), (1,4 - 1,8 mm).
Krótki opis wyrobu: Aktywny adsorbent pary wodnej do szyb termoizolacyjnych, o bardzo dużej chłonności; średnica 
porów 3A.
Sito molekularne Nedex wykazuje:
– bardzo dobrą sybkość, co znacząco ułatwia napełnianie profili adsorbentem,

– wąski przedział średnic ziaren, dzięki czemu wszystkie ziarna mają bardzo zbliżone właściwości (twardość, wytrzymałość),
– dużą objętościową adsorpcję wody > 180 g/dm3

– spełnia wszelkie wymogi wynikające z postanowień normy EN 1279

PRODUKT 2 
Producent: GRACE
Nazwa i typ wyrobu: PHONOSORB
Podstawowe dane techniczne: Dostępne trzy rodzaje granulacji: PH551 (0,5-1,25 mm); PH555 (0,5-1,6 mm) ; 
PH558 (0,5-2,5).

Arkema Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa, 88-100 Inowrocław
tel. 660 477 410, 52 355 57 10
www.siliporite.com, e-mail: jacek.rajewski@arkema.com

SITA MOLEKULARNE SILIPORITE® DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH:

– zgodność z normą europejską EN 1279
– certyfikat produkcyjny CEBPT
– zróżnicowana granulacja:	� 0,7 mm do linii automatycznych 

1,3 i 1,6 mm do linii zasypywania grawitacyjnego
– jednorodna wielkość granulatu obniżająca względną gęstość nasypową
– zróżnicowane opakowania:	 kartony 25 kg, beczki 130 kg, big bagi 600 kg

Arkema sp. z o.o. jest przedstawicielem firmy francuskiej CECA w Polsce i jedynym polskim producentem sit molekularnych. Bazując na wielo-
letnim doświadczeniu CECA, również na rynku polskim oferujemy najwyższej jakości sita molekularne do zastosowania w szybach zespolonych. 
Od 2008 roku, produkcja sit w WYTWORNI SIT MOLEKULARNYCH w Inowrocławiu prowadzona jest pod nadzorem normy ISO 9001:2000.
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